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Devido a dificuldade de se manter constantes as caracteristicas do minério que alimenta a flotagdo na mina do
Pico, ¢ de fundamental importancia realizar estudos no sentido de conhecer o comportamento de diferentes-
tipologias de minérios na etapa de flotagdo. Para isto, estudou-se, com o uso de técnicas estatisticas, a influéncia
das concentragdes de amina e de amido ¢ do pH no teor de silica no concentrado e na recuperagdo metalica em
oito amostras de minério de ferro. Os resultados obtidos dos testes de bancada mostraram que algumas amostras
respondem de modo semelhante as variagdes dos fatores dosagem de amido, dosagem de amina e pH de flotagdo,

sendo estes dois ultimos os fatores mais influentes para a maioria das amostras.

Palavras-chave: flotagdo, minério de ferro.

Area Tematica: Flotagio
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INTRODUCAO

O circuito de flotagdo do Pico, das Mineragdes Brasileiras Reunidas - MBR, localizado no municipio
de Itabirito, tem uma capacidade instalada de produgdo de “pellet feed” de 606 t/h. A figura 1 ilustra o circuito

de produg¢do desse produto.
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Figura 1 — Circuito de flotagéo do concentrador do Pico

BARRAGEM DE
REJEITOS

A existéncia de um grande numero de tipologias de minérios que alimentam cssa instalagdo, ¢ a
auséncia de uma pilha de homogeneizagdo desse material, fazem com que a previsibilidade do comportamento
dos minérios alimentados tcnha fundamental importincia na manutencdo da estabilidade do processo de flotagio.

Com base nisso, realizou-se um estudo da flotagdo de oito tipologias de minérios que compdem o
“blending” de alimentacgdo da usina. Utilizou-se como ferramenta estatistica um plancjamento fatorial completo

de trés variaveis e dois niveis.
OBJETIVO

O objetivo do estudo foi determinar a influéncia da dosagem de amina, da dosagem do amido e do pH

no teor de Si0O, do concentrado ¢ na recuperagdo metalica.
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METODOLOGIA

Foram utilizadas nos testes amostras de oito diferentes tipos de minérios. A classificagido das amostras

esta resumida na tabela 1.
As amostras foram coletadas através de canaletas feitas nas frentes de lavra com o auxilio de uma retro-

escavadeira. Foram amostrados ccrca de 100 kg de material para cada tipo de minério. A figura 2 ilustra o

fluxograma de preparagio das amostras.

Tabela 1 — Classificagdo mineraldgica das amostras

Amostra Classificagdo Origem

AMOI Canga com P e Al,O; alto Mina do Galinheiro

AMO02 Itabirito rico silicoso Mina do Galinheiro

AMO3 Canga com P alto Mina do Galinheiro .
AMO4 Itabirito rico argiloso Mina do Pico

AMOS Itabirito compacto com SiO, grossa Mina do Pico

AMO6 Hematita com AIF Mina do Pico

AMO7 Hematita rica Mina do Pico

AMO8 Hematita compacta com canga e argila Mina do Sapecado

A porcentagem de solidos da polpa de alimentagdo da deslamagem foi de 20%. A deslamagem foi
executada em ciclone de 2” a 1 kgflem®.

A flotagdo foi feita em célula de bancada Denver a 1300rpm. A porcentagem de soOlidos de
condicionamento do amido foi de 60% e da flotagdo foi de 40%. O tempo de condicionamento do amido foi 5
minutos ¢ da amina 1 minuto. Foram utilizados como reguladores de pH solugdes de HCI e NaOH.

O plancjamento dos testes de flotagdo, para cada amostra, esta apresentado na tabela 2.

Tabela 2 — Niveis dos fatores dos testes de flotagao

Amina (g/t) Amido (g/t) pH
30 500 9,5
30 500 10,8
30 1200 9.5
30 1200 10,8
60 500 9,5
60 500 10,8
60 1200 9,5
60 1200 10,8
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