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RESUMO

Devido aos enormes problemas encontrados no pavimento asfaltico brasileiro, cstudou-se¢ o processo de
interagdo quimica cntre seus constituintes, agregados minerais ¢ cimento asfaltico de petroleo (CAP), ¢
relacionar tais resultados com a resisténcia mecanica do pavimento. Para tal, utilizou-se os agregados minerais
calcario, basalto e gnaisse ¢ dois diferentes CAPs previamente caracterizados pela Petrobras. Os minerais foram
analisados por meio de andlise quimica ¢ mineraldgica, resiténcia a abrasdo ¢ densidade. O processo de intera¢do
mineral/CAP foi avaliado por meio de medidas de adsor¢do ¢ angulo de contato. Por fim, moldou-se corpos de
prova de asfalto e realizou-se a andlise de resisténcia mecanica. Os resultados indicaram que os mincrais basalto
¢ gnaisse s¢ enquadraram as normas estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte -
DNIT, estando aptos para pavimentagio. Os ensaios de adsor¢do e angulo de contato mostraram uma interagdo
quimica mais cfetiva entrc 0 CAP A ¢ os minerais basalto ¢ gnaisse. Tais resultados foram corroborados pelo
ensaio de resiténcia mecénica quc indicou os asfaltos formados com csses materiais como os de maior
resisténcia. Dessa forma pode-se concluir que o processo de interagdo quimica entre os constituintes do asfalto
esté relacionado com sua resisténcia mecanica.
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1. INTRODUCAO

1.1. Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP)

A especificagiio brasileira (EB-78) do Instituto Brasileiro do Petréleo ¢ Gas (IBP) ¢ da Associagio Brasileira de
Normas Técenicas (ABNT), IBP/ ABNT-EB-78, define CAP como o asfalto obtido especialmente para atender as
qualidades ¢ consisténcias proprias para uso direto na construgio de pavimento, tendo uma penetragdo a 25°C
entre 5 e 300 decimetros de milimetro sob uma carga de 100 gramas, aplicada durante 5 segundos (JOHN ez a/,
2000).

Os CAPs sdo obtidos por meio da destilagdo do petroleo, ¢ constituem o {ltimo subproduto da torre de
destilagdo. Por meio da inser¢do de petroleo pré-aquecido na torre de destilagdo, ¢ o aquecimento do mesmo a
uma temperatura entre 300% 350°, separa-se as gasolinas ¢ os gasoleos do restante que é o CAP, ou seja, a sobra
da destilag@o a vacuo (JOHN et af, 2000).

1.2. Agregados Mincrais

Segundo o DNIT, agregados minerais constituem um dos principais componentes da pavimentagdo rodoviaria,
tendo como principais finalidades manter a estabilidade mecanica dos revestimentos, suportar o peso do trafego
€, a0 mesmo tempo, transmiti-1o as camadas inferiores com uma pressio unitaria reduzida.

A grande varicdade de minerais em todo Brasil torna invidvel uma padronizagio de utilizagao dos mesmos no
pavimento. A pedra britada ¢ o agregado mais importante para a construgdo de rodovias e sua utilizagdo se da
nas diversas camadas da pavimentagdo. Geralmente utilizam-se britas de basalto, pois representam a maior
parcela de minerais encontrados nas regides mais pavimentadas do pais (sul ¢ sudeste). Entretanto, observa-se
uma grande quantidade de pedreiras de gnaisse e calcario nas regides sudeste e nordeste, fazendo com que os
mesmos também scjam utilizados em pavimentagdo nas suas respectivas regides. Ja em regides com caréncia de
minerais, como € o caso do centro-oeste ¢ norte, utiliza-se a argila calcinada. Dessa forma, pode-se verificar que
diferentes minerais compdem as estradas brasileiras em cada regido do pais. Porém, independentemente do tipo
de mineral, os mesmos devem estar enquadrados segundo as normas estabelecidas pelo DNIT, em termos de
granulometria, forma, densidade, abrasio, entre outros.

1.3. Mistura Asfaltica

Segundo as especificagdes brasileiras do Instituto Brasileiro de Petroleo ¢ Gés (IBP) ¢ do DNIT, pode-se definir
mistura astaltica como a mistura entre uma quantidade pré-determinada de agregados minerais ¢ CAP, que apos
sofrer compactagio ¢ aplicada em vias publicas ¢ estradas.

1.4. Problemas encontrados no Pavimento Asfaltico

Apesar das usinas de asfalto seguirem as especificagdes determinadas pelo DNIT, tanto para agregados quanto
para CAPs, observa-sc uma grande quantidade de problemas no pavimento, como desprendimentos da camada
mais externa, rachaduras. depressdes ¢ trincas. Esses problemas podem estar relacionados com a grande
variedade de minerais ¢ CAPs cncontrados no Brasil e, principalmente, com a falta de estudos mais
aprofundados no sctor.

Bascado nisto, o objetivo deste trabalho ¢ verificar o processo de interagdo quimica entre diferentes minerais ¢
CAPs ¢ relacionar tais resultados com sua resiténcia mecanica. Dessa forma, pretende-se contribuir com uma
melhoria nas condi¢des dos pavimentos asfilticos produzidos no pais.
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