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RESUMO

A pedra sabdo, rocha metamorfica, composta predominantemente por talco, dolomita e apresentar anfibdlios ¢ abun-
dantemente encontrada na regido de Quro Preto, em Minas Gerais, ¢ ¢ amplamente utilizada na produgao artesanal
de esculturas ¢ utensilios culindrios. No entanto, durante o processo de extragdo e beneficiamento dessa rocha ha a ge-
ragdo de uma grande quantidade de residuos que podem causar uma série de problemas ao meio ambiente e a sau-
de humana devido, principalmente, a agao toxica dos anfibolios. As principais doengas causadas por esses compostos sdo
abestose, enfisema, asma ¢ até determinados tipos de cancer. O amianto presente no pulmao pode causar o endurccimen-
to dos alvéolos com perda da elasticidade pulmonar ¢ da capacidade respiratdria. Baseado nisto, para que se possa reutilizar
esse residuo em qualguer ramo da industria faz-se necessario um tratamento para estabilizago dos anfibdlios. E sabido
que em temperaturas acima de 800°C os anfibolios sofrem decomposicdo transformando-se em compostos ndo fibrosos,
potencialmente ndo indcuos a satde humana. Nesse contexto, aparcce a industria de tintas, que consome uma grande quan-
tidade de talco, mineral predominante na pedra sabdo, como carga em sua produgao. Com isso, o objetivo deste trabalho é
verificar a possibilidade de utilizagdo dos residuos oriundos do bencficiamento da pedra sabdo como carga nas industrias
de tintas apds sofrer um tratamento térmico, a fim de alterar a estrutura dos anfibolios. Para tal, amostras de pedra sabao
foram preliminarmente caracterizadas quimica ¢ mineralogicamente, sendo posteriormente, submetidas a temperaturas de
300 a 1200°C, variando-se de 100°C, em mufla, ¢ a pressdo atmosférica. Resultados preliminares indicaram que a partir de
800°C ha alteragao da estrutura do anfibdlio presente no residuo tornando-se ensteatita. Temperaturas superiores a 1000°C
indicam altcragdes também na cstrutura do talco perdendo moléculas de agua ¢ sua caracteristica escorregadia. Dessa
forma, conclui=se que a temperatura ideal para modifica¢do da estrutura do residuo ¢ 800°C.
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ABSTRACT

The stone soap, metamorphic rock, composite predominantly for talc, dolomite and to present serpentinite, it is abundantly
found in the arca of Ouro Preto city - Minas Gerais - State, and it is used thoroughly in the craft production of sculptures and
culinary utensils. However, during the extraction process and improvement of that rock has the generation of a great amount
of residucs that can cause a series of problems to the environment and the human health, mainly, to the poisonous action of
the serpentinite. The main discases caused by those composed they are abestose, emphysema, asthma and even certain cancer
types. The present asbestos in the lung can cause the hardening of the alveoli with loss of the lung elastic ity and of the breathing
capacity. Based on this, so that she can reuse that residue in any branch of the industry is done necessary a treatment for
stabilization of the serpentinite. It is known that in temperaturcs above 800°C the serpentinite suffer decomposition changing
in composed no fibrous, potentially no innocuous to the human health. In that context, it shows up the industry of paints, that
it consumes a great amount of tale, predominant mineral in the stone soap, as load in this production. With that, the objective
of this work is to verify the possibility of usc of the residucs originating from of the improvement of the stone soap as load in
the industries of paints after suffering a thermal treatment, in order to alter the structure of the serpe ntinite. For such, samples
of stone soap were preliminary characterized chemistry and mineralogicamente, being later, submitted to temperatures of 300
at 1200°C, being varied of 100°C, in mufla, and the atmospheric pressure. Preliminaries results indicated that starting from
800°C there is alteration of the structure of the present serpentinite in the residue becoming ensteatite. Superior temperatures
to 1000°C indicate alterations also in the structure of the tale losing molecules of water and this slippery characteristic. In that
way, it is ended that the ideal temperature for modification of the structure of the residue is 800°C.
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1. INTRODUCAO

A utilizagdo da pedra-sabdo como matéria-prima para confec¢io de pegas artesanais, em Ouro Preto, ¢
uma heranca cultural dos indios habitantes da regido do Vale do Itacolomi, que a empregavam na confecgdo
de seus utensilios. Mata dos Palmitos, distante 40Km de Ouro Preto, ¢ uma das comunidades do municipio,
que tem na arte em pedra- sabdio sua principal fonte de renda. As condigdes de vida desta comunidade sédo bas-
tante precarias, ndo havendo, entre outros, assisténcia pablica de saude, tratamento piblico de dgua de con-
sumo humano, ensino fundamental completo, recolhimento de lixo e sistema de telefonia. Nesta localidade, com
cerca de 200 habitantes, a produgdo do artesanato ¢ desenvolvida em domicilios, com emprego de mdo-de-
obra familiar e com um processo rudimentar, que tem na geragiio de poeira um grande problema, como indi-
cam as figura 1.1 (a) e (b) (Castilhos ez al, 2008 (1) e (11)).

Figura 1.1: (a) Produgéo de artesanato em domicilios Figura 1.1: (b) Deposi¢io inadequada dos residuos

Em fungiio das caracteristicas do ambiente de formagdo, o esteatito ou pedra-sabdo, como esta rocha € po-
pularmente conhecida, pode apresentar fibras do mineral anfibélio (Figuras 1.2 (a) e (b)) em sua compo-
si¢do. Isto justifica a crescente preocupacdo com a exposi¢do ocupacional e ambiental humana a este
tipo de fibra, considerada potencialmente cancerigena.

Figura 1.2: (a) Caracteristica fibrosa do Anfibolio Figura 1.2: (b) Visualizagio da forma agulhada no MEV

O trabalho manual com a rocha envolve outras etapas consideradas de risco além da exposigdo a poei-
ra, como os riscos fisicos (cortes, amputagdes, quedas, ect.) e ergondémicos (movimentos repetitivos e postu-
ras inadequadas). O ambiente que circunda as oficinas também sofre impacto com o despejo irregular dos
residuos e com a poeira atingindo e assoreado corregos da drea.

Bezerra (2005) evidenciou na regido de estudo, desde problemas dermatologicos até problemas respirato-
rios graves, possivelmente em consequéncia da exposig¢do ao material particulado, sendo frequentes as quei-
xas sobre coceiras e sintomas ligados a doengas respiratorias.

2. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho ¢ verificar as alteragdes nas estruturas minerais de um residuo oriundo do benefi-
ciamento de pedra sabdo ao ser submetido a altas temperaturas, com fins de extragdo dos anfibolios para apli-
cagdio do material residual como carga mineral em diversos setores.
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